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INTRODUCAO

A capacidade de mascaramento é importante na realizacdao de restauracdes estéticas.
Assim, restauragSes em dentes anteriores, onde o remanescente dentdrio apresenta
problema de cor e o clinico tem o desafio de mascarar esse substrato com a finalidade
de harmonizar o tratamento restaurador com os dentes naturais adjacentes (Cubas et
al.,, 2011). Com a crescente necessidade de analisar as propriedades dpticas das
estruturas dentdrias e dos materiais restauradores, alguns estudos (Kim et al., 2009;;
Shono et al.,, 2012;) foram realizados envolvendo a avaliagdo da capacidade de
mascaramento de substratos escurecidos. Devido a diversidade de metodologias
analiticas utilizadas nesses estudos, é necessario avaliar a capacidade e a qualidade de
resposta dessas metodologias. Uma revisao sistematica foi realizada com o objetivo de
investigar as diferentes metodologias utilizadas na capacidade de mascaramento de
substrato.

DESENVOLVIMENTO:

Foram selecionados artigos de investigacdo cientifica através das bases de dados
MEDLINE/Pubmed, Scopus e Web of Science, conforme os Itens de Relatdrios para
RevisGes Sistematicas e Metanalises (PRISMA). Estudos in vitro, escritos na lingua
inglesa, que investigaram a capacidade de mascaramento de materiais restauradores
indiretos foram incluidos, sem restricdo de data. A andlise dos titulos e resumos
identificados por meio da busca eletronica foi realizada de forma independente por
dois pesquisadores (R.B.S. e S.B.B.) e, em casos de discordancia, foi necessario o auxilio
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de um terceiro revisor (A.D.B.). Os estudos que compreenderam os requisitos de
elegibilidade foram lidos na integra e os dados coletados e tabulados de acordo com as
variaveis de interesse (espessura e textura dos materiais, sistema de cimentacdo, tipo
e espessura do substrato e metodologia utilizada na avaliacdo de cor) foram
considerados. Uma andlise quantitativa ndo foi considerada adequada, portanto, ndo
foi possivel a realizacdo de uma meta-analise. Apds a remocdo de duplicatas, 298
artigos foram identificados nos bancos de dados, 58 artigos foram avaliados para o
critério de elegibilidade e um total de 49 artigos foram incluidos na sintese qualitativa.
89,8% dos artigos utilizaram material cerdmico e 10,2% resina composta. O método
mais utilizado na avaliacdo de cor foi o AEab (86,2), seguido do Pardmetro de
Translucidez (TP — 35,3%) e Razdo de Contraste (CR — 2%). 97,9% dos estudos
utilizaram a métrica CIELab para variacdo de cor e, apenas, 8,1% utilizaram CIEDE2000

CONSIDERAGOE S FINAIS:

Verifica-se que os estudos apresentaram uma heterogeneidade nos seus resultados,
com diferentes protocolos clinicos de cimentagdo, espessura dos substratos e dos
materiais e, principalmente, diferentes avaliagbes de cor. Mesmo que diversas
metodologias vém sendo impostas, ambas apresentam resultados satisfatérios para
com situagdes clinicas, entretanto é necessaria uma padroniza¢do dos testes para um
melhor entendimento e realizacao de novos projetos. .
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NUMERO DA APROVAGAO CEP OU CEUA (para trabalhos de pesquisa):

ANEXOS

Tabela 1. Estratégia de busca na base de dados MEDLINE/PubMed.a
Busca Topicos e Termos

#5 Busca #1 OU #2 E #3 E #4.
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#4 "Masking ability” OR "masking abilities” OR “masking power” OR “hiding
power” OR “hiding ability” OR “hiding capability” OR “masking capability” OR
“masking-capability” OR "masks color variation" OR "ability to mask" OR “color
masking ability” OR “color-masking ability” OR “color masking” OR “color-masking” OR
"mask" OR "masked” OR "color masked” OR “masking”.

#3 “Translucency parameter” OR “Contrast Ratio” OR “transmission” OR “color
difference” OR “color differences” OR “CIELAB color difference” OR “CIELAB metric”
OR “CIELAB color difference formula” OR “CIEDE2000 color difference” OR “CIEDE2000
metric” OR “CIEDE2000 colo



